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” Surface titane argent — Protection en 3 couches

Coating

 La surface argentée du TITAN IP, nNaii N

Gouches résiso a1a comosion \\\\

suivant les tests en brouillard salin
pendant 480 h selon DIN50021SS

 Ce revétement atteint la méme  La norme RAL-RG607-3 spécifie
résistance a la corrosion qu‘un qu'aucune corrosion blanche (oxyde
revétement bichromaté de haute de zinc) ne peut apparaitre avant 72 1
qualité comme sur la ferrure et aucune trace de rouille avant 240 r

A 300. Les surfaces de SI-AU résistent le
double de ces durées.
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